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Vorbemerkungen

Betonprodukte fiir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau sind Qualitiitserzeugnisse. Sie werden in weitgehend automatisierten Fertigungsstiitten
hergestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als auch die ferfigen Produkte unterliegen den Giiteanforderungen zugehariger Normen bzw.
Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch umfangreiche Kontrollen laufend iiberpriift.

Auf der Baustelle werden gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung der Betonprodukte beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte
sollen in solchen Fiillen - zur Vermeidung von Missverstindnissen zwischen Hersteller und Abnehmer - eine Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung
von Betonprodukten fiir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau darstellen. Zudem werden wichtige Hinweise zur Nutzung von Fliichenbefestigun-

gen mit Betonprodukten gegeben.

Die ,Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukien fiir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau” wurden vom Betonverband Strafle,
Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn, aufgestellt und geben den derzeitigen Stand der Technik wieder.

Sie erseizen die , Technischen Hinweise zur Lieferung von Betonprodukien fiir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau®, Fassung Januar 2007,
herausgegeben vom Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V. (BDB), Bonn.

1 Bestellung

1.1 Allgemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfiinger, die Warenart und den
Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastziige mit
einem Gesamtgewicht bis zu 41 t und die Maglichkeit zur Entgegennahme der Ware - ggf.
mittels Entladegeriten - werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Anlieferung mit
Entladung (z. B. mittels Kran oder Mitnahmestapler) bedarf entsprechender Vereinbarung.

1.2 Bedarf

Der Bedarf an Produkten fiir Fliichenbefestigungen, z. B. Pllastersteinen und Platten, pro
Quadratmeter zu verlegender Fliiche bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randsteinen, Mulden-
steinen, Palisaden, Stufen usw. pro laufenden Meter, schlieBt die Fugen ein. Dementspre-
chend werden Betonprodukie so geliefert, dass die bestellte Fliiche bzw. die bestellte Linge
unter Einhaltung der jeweiligen RastermaBe belegt bzw. verseizt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten

Bei der Bestellung ist zu beriicksichtigen, welche Art der Verlegung fiir die Pflastersteine
oder Platten vorgesehen ist, z. B. von Hand oder maschinell. Bei der maschinellen Verlegung
wird z. B. nach Klammerverlegung mit und ohne Verschieberegelung und nach Vakuum-Ver-
legung unterschieden. Fiir die Klammerverlegung eignen sich ausschlieBlich Pflastersteine
mit angeformten Abstandhaltern (den so genannten Nocken), die eine entsprechende Linge
(in Richtung der Steindicke) aufweisen miissen, um die Greifsicherheit der Steinlage zu
ermoglichen.

2 Entladung und Warenannahme

Ist der Kauf fiir beide Teile ein Handelsgeschiift, so hat der Kaufer die Ware unverziig-

lich nach der Ablieferung durch den Verkiufer, soweit dies nach ordnungsgemiem
Geschiiftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkiiufer
unverziiglich Anzeige zu machen. Dabei geniigt die rechtzeifige Absendung der Anzeige.
Selbstabholer haben bei der Beladung im Werk die Ubereinstimmung der Ladung mit der
Bestellung bzw. Abholanweisung und dem Lieferschein zu priifen.

Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte sind hei der Warenannahme zu beachten.
Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualitit, darf mit der Verarbeitung der
Ware nicht begonnen werden, bevor eine Klirung erfolgt ist.

Werden bei der Warenannahme vermeintliche Mingel erkannt, die zu Zweifeln an der
Gebrauchstauglichkeit der Ware Anlass geben, hat die Baustellenaufsicht entweder in
Eigenverantwortung oder nach unverziiglicher Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine
Annahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer Riickweisung zur sofortigen Information
des Verkiufers fishren muss.

Erfolgt die Auslieferung kippfihiger Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so ist

Kippbruch bis 3 % der Liefermenge technisch unvermeidbar.
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3 Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte
vor dem Einbau

3.1 Oberfliiche

Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, technisch nicht vermeidbaren
Luft- und Wassereinschliissen kommen. Dadurch konnen an der Oberfliiche Poren entstehen,
die jedoch keine Riickschliisse auf mangelnde Witterungshestiindigkeit oder Festigkeit der
Produkte zulassen und deren Gebrauchswert nicht beeintriichtigen, wenn die Produkte
ansonsten den technischen Spezifikationen entsprechen. Entscheidend ist die Bewertung der
Luft- und Wassereinschliisse im jeweiligen Einzelfall.

An der Oberfliiche kinnen gelegentlich punkiformige briunliche Verfiirbungen auftreten; sie
stammen von betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs in
den verwendeten natiirlichen Gesteinskérnungen und verschwinden nach einiger Zeit unter
Bewitterung.

Bei Produkien fiir die Flichenbefestigung erhdht eine rave Oberfliiche die Griffigkeit,
hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr
glatte Oberfliiche sein.

3.2 Ausblihungen

Gelegentlich kinnen Aushliihungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. Sie
entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelostem Kalkhydrat, das nach Verdunsten
des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid der Luft als Calciumcarbonat auf der
Betonoberfliiche anfillt. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungshedingun-
gen, denen der Beton - besonders im jungen Alter - ausgesetzt ist, und haben entsprechend
unterschiedliches AusmaB. Die Giiteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon unberihrt.
Ausblishungen stellen in der Regel keinen Mangel dar.

Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beeinflusst, als dass Witterungseinfliisse
und - bei Produkten fiir die Fliichenbefestigung zusiitzlich die mechanische Beanspruchung
unter Nutzung - die Aushlihungen verschwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem
Zement an die Oberfliiche treten kann, der nicht von den anderen Ausgangsstoffen im Beton
fest gebunden ist, kommt es nach dem Abklingen von Aushliihungen in der Regel nicht
erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder andere MaBinahmen gegen
Ausblishungen sind daher nicht empfehlenswert.

3.3 Haarrisse

Oberfliichliche Haarrisse kinnen in besonderen Fillen aufireten; mit bloBem Auge sind sie
am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zuniichst nasse Oberfld-
che fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeintriichtigen den Gebrauchswert der Produkte
nicht, wenn diese ansonsten den technischen Spezifikationen entsprechen.

3.4 Fertigungshedingter Absatz bei Bordsteinen

Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen des Fertigungsverfahrens ent-
steht bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz, der nach regelgerechtem
Einbau des Bordsteins und Fertigstellung der angrenzenden Verkehrsfliiche so tief sitzt, dass
er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und fiir
den Gebrauchswert von Bordsteinen grundsiitzlich ohne Belang.

3.5 Kantenaushildung bei Betonprodukten

Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukien fiir den Straflen-, Land-
schafts- und Gartenbau kénnen unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die
Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet, gefast, abgeschriigt und/oder unregelmiiBig
geformt. Auf die Beschreibung der Eigenschaft ,scharfkantig” der DIN EN 1338 bzw. der

DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 wird verwiesen. Die Entscheidung, welcher Produkityp
hinsichtlich der Kantenaushildung gewiihlt wird, kann aus gestalterischen und/oder
nutzungshedingten Aspekten erfolgen.

Die Aushildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild im eingebau-
ten Zustand. Bei Produkien fiir die Flichenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die
Rollgeriiuschemissionen und auf das Abflussverhalten oberfliichlich anfallenden Wassers.

Scharfkantige Betonprodukte haben unabhiingig von der Betongiite eine hohere Kantenemp-
findlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Geringfiigige Aushriiche oder Abplatzungen an den
Kanten der Produkte sind daher nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar.
Ausbriiche oder Abplatzungen gelten als geringfiigig, wenn die Beschreibung der Eigenschaft
,scharfkantig” der DIN EN 1338 bzw. der DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 eingehalten
ist. Dies gilt auch fiir Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste oder @hnlich ausgebildete
Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenabplatzungen (vgl. auch Abschnitt 4.1).

Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft iber die lieferbaren Produkitypen.
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4 Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkie
nach dem Einbau

4.1 Kantenabplatzungen bei Produkten fiir die Flichenbefestigung
Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine v. . Produkte, die zu
engfugig - und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk - verlegt sind oder deren
Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend tragfiihig und frostsicher

ist, werden infolgedessen - eventuell bereits beim Abriitteln - Kantenbeanspruchungen
ausgeseizt, denen auch hochwertige Betone nicht widerstehen kénnen. Die Folge sind
Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der
Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem
Technischen Regelwerk oder den Herstellerangaben.

Auch ohne die vorgenannten Einfliisse kinnen an den Kanten scharfkantiger Betonprodukte
nach dem Einbau geringfiigige Aushriiche und Abplatzungen auftreten. Es gilt dann sinnge-
miiB Abschnitt 3.5, 3. Absaiz.

4.2 Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natiirlichen Rohstoffen
(z. B. Gesteinskdrnungen, Zement, Wasser), die natiirlichen Schwankungen unterliegen,
nicht vermeidbar. Dariiber hinaus haben Form und Grdfe der Produkte, technisch nicht ver-
meidbare Schwankungen der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss
auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Dies gilt sowohl fiir nicht nachtriiglich
bearbeitete Erzeugnisse, als auch fiir solche mit werksteinmiiBig bearbeiteter Oberfliiche
(z. B. gewaschener, gestrahlier oder gestockter Oberfliiche). Inshesondere durch die werk-
steinmiiBige Oberflichenbearbeitung wird die Natirlichkeit der verwendeten Gesteinskor-
nungen hervorgehoben.

Farb- und Strukturabweichungen kinnen daher bei Betonprodukien fertigungs- und rohstoff-
bedingt auftreten. Zufiillige UnregelmiiBigkeiten sind fiir die Technologie dieser Erzeugnisse
charakteristisch; dies ist bei der Beurteilung des Gesamteindruckes des Gewerkes zu
beriicksichtigen.

Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem iblichen Betrachtungsabstand
des Nutzers und unter gebrauchsiiblichen Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen
beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabwei-
chungen, je nach Einzelfallbetrachtung, in der Regel keinen Mangel dar.

Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung fishren bei Betonprodukten und
daraus hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecken und Plattenbeliigen, zu einer Veriinde-
rung von Eigenfarbe und Oberfliichenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede
gleichen sich im Laufe der Nutzung an.

Wird die Wahl fiir ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterfliichen oder Bauwerken
getroffen, die bereits der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu beriicksichtigen,
dass gleichartige neve Produkte diesen Einflissen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und
Strukturunterschiede zur iirspriinglichen Musterfliiche bzw. zum urspriinglichen Bauwerk
aufweisen knnen. Dies gilt sinngemiB auch fiir Nachlieferungen.

4.3 Gebrauchsspuren

Der vorrangige Zweck einer Fliichenbefestigung aus Betonprodukten ist ihre bestimmungs-
gemiiBe Nutzung. Insofern sind auf der betreffenden Fliichenbefestigung sich einstellende
Nutzungs- und Gebrauchsspuren unvermeidbar. Dies kinnen z. B. Schleifspuren, Kratzer
oder Schmutzeintrag sein. Bei Fliichenbefestigungen, die der Nutzung durch Fahrzeuge
dienen, sind zudem Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf
hellen Fliichenbeliigen deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und Gebrauchs-
spuren stellen je nach Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen Mangel der verwendeten
Fliichenbelagsprodukte dar.

5  Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfahigkeit.
Deshalb muss Schnee- und Eisgliitte - falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem
Einbau der Betonprodukte auftritt - mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

Die Bestimmung der Widerstandsfahigkeit von Betonprodukten gegen Frost-Tausalz-Bean-
spruchung erfolgt grundsiitzlich auf der Basis der fiir das jeweilige Produkt geltenden
technischen Spezifikation, z. B. einer Norm. Innerhalb dieser erfolgt der Nachweis unter
Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), dem gebriiuchlichsten Tausalz. Die Verwendung
weniger gebriiuchlicher Tausalze und/oder die unsachgemiiBe Aushringung von Tausalzen
kénnen zu deutlichen Schiidigungen der Betonprodukte fiihren, auch wenn diese nach der
jeweils gilltigen technischen Spezifikation als , Frost-Tausalz-widerstandsfiihig" einzustufen
sind.

Das maschinelle Schneerdumen sollte auf Pllasterdecken und Plattenbeliigen zu deren
Schutz vor mechanischen Beschiidigungen mit Pflugentlastung oder in der so genannten
Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. Zudem sollte die Pflugschar mit einer Gummi-
schiirfleiste ausgestattet sein. ,Aggressives Riiumen" ist zu vermeiden. Auf das Merkblatt fiir
den Winterdienst auf StraBen der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen
(FGSV) wird verwiesen.



